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- Montage sur coffret Polybox par les équerres+écrous livrés avec le coffret. 
- Résistance à l’essai de quadrillage selon la norme ISO 2409 : Classe 0. 
- Résistance à l’essai d’emboutissage selon la norme ISO 1520 : profondeur 11mm. 
- Résistance à l’essai de pliage sur mandrin cylindrique selon la norme ISO 1519 : 

diamètre 2 mm. 
- Résistance à l’essai de pliage sur mandrin conique selon la norme ISO 6860 : diamètre 

4 à 6mm. 
- Résistance au vieillissement UV selon la norme ISO 4892-2 : 500 Heures. 
- Résistance à l’essai de brouillard salin selon la norme EN 60068-2-11 : 336 Heures. 
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